
Α.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Μάθημα: Συντήρηση Υφάσματος Ι
Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης 

Εν​δει​κτι​κά τα πρα​κτι​κά στά​δια, τα ο​ποί​α μπο​ρούν να α​κο​λου​θη​θούν κα​τά τη διάρ​κεια μιας επεμβατικής συντήρησης υφάσματος εί​ναι:

1. Τεκμηρίωση- περιγραφή του αντικειμένου: (γραπτή, φωτογραφική, σχεδιαστική)

· Ταυτοποίηση υλικών και μεθόδων κατασκευής (ύφανση, κέντημα κ.α) 

· Λήψη προληπτικών μέτρων (έλεγχος, μέτρηση, καταγραφή) των αντικειμένων ή των υλικών κατασκευής προθηκών και υποστήριξης. 

· Περιγραφή κατάσταση διατήρησης αντικειμένου (δελτία συντήρησης).α) μηχανικές φθορές, β) χημικές φθορές, γ) μεταβολές, επεμβάσεις, προσθήκες, δ) χρωματικές αλλοιώσεις. 

· Προτεινόμενες επεμβατικές μεθόδους.

· Μέτρα προληπτικής συντήρησης. 

2. Απεντόμωση- Απολύμανση των αντικειμένων που έχουν προσβληθεί από βακτήρια και έντομα. 

3. Επεμβάσεις Καθαρισμού
:

· Επιφανειακός μηχανικός καθαρισμός (χρήση πινέλων, νυστεριών, ηλ. σκουπών κ.α.) : Η α​φαί​ρε​ση ε​πι​κα​θί​σε​ων δεν ενδείκνυται σε κά​θε πε​ρί​πτω​ση. Ε​άν δη​λα​δή η σκό​νη ή άλ​λου εί​δους ε​πι​κά​θι​ση φθείρει ή α​ντι​δρά με το ένδυμα ή το καθιστά α​ντιαι​σθη​τι​κό, τό​τε ενδείκνυται να απομακρυνθεί με κα​τάλ​λη​λα μέσα. Ε​άν ό​μως κα​τά την α​φαί​ρε​ση υ​πάρ​χει κίν​δυ​νος να α​φαι​ρε​θούν ιστορικά στοι​χεί​α που να έ​χουν εν​δε​χο​μέ​νως κά​ποιο ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους (αρ​χαιο​λο​γι​κά και ε​θνο​γρα​φι​κά υ​φά​σμα​τα), τό​τε οι ε​πι​κα​θί​σεις θα πρέ​πει να πα​ρα​μεί​νουν στην ε​πι​φά​νεια μέ​χρις ότου οι μελετητές α​πο​φα​σί​σουν για την τύχη του α​ντι​κει​μέ​νου.

· Υ​γρός κα​θα​ρι​σμός: Χρή​ση νε​ρού με ανιονικά ή μη ιονικά α​πορ​ρυ​πα​ντικά.

· Στε​γνός κα​θα​ρι​σμός: Χρή​ση ορ​γα​νι​κών διαλυτών ή ενζύμων.

4. Εφύγρανση- Επιπεδοποίηση & Α​φαί​ρε​ση Τσα​κί​σε​ων:
· Οι τεχνικές χρη​σι​μο​ποιούνται σε έ​να ύ​φα​σμα ή ένδυμα όταν δεν πρόκειται να πλυθεί ή ύστερα το πλύσιμο για ορισμένες τοπικά επαναφορές της κα​θε​τό​τη​τας των στη​μο​νιών και υ​φα​διών. Η αφαίρεση των τσακίσεων πραγ​μα​το​ποιεί​ται μό​νο ε​άν κρι​θεί ό​τι δη​μιουρ​γούν πε​ραι​τέ​ρω μη​χα​νι​κή φθο​ρά με τις παρακάτω τεχνικές:

- Ανοικτή ενεργή ύγρανση (π.χ. preservation pencil®)

- Κλειστή παθητική ύγρανση (π.χ. κατασκευή θαλάμου)

5. Επεμβάσεις υποστήριξης: 

• Υ​πο​στή​ρι​ξη φθαρ​μέ​νων ση​μεί​ων: τοπι​κές (μπάλωμα) ή ο​λι​κές στε​ρε​ώ​σεις.

- Στε​ρέ​ω​ση με συν​θε​τι​κές ή φυ​σι​κές κλω​στές (stitching support). 

- Στε​ρέ​ω​ση με την χρή​ση συγκολλητικών ουσιών (adhesive treatment).

- Συνδυασμός μεθόδων.

6. Κατασκευή υποστήριξης: 

• Πλύ​σι​μο και βα​φή των νέ​ων υφα​σμά​των υπο​στήρι​ξης στην α​παι​τού​με​νη το​νι​κό​τη​τα

• Προ​ε​τοι​μα​σί​α τε​λά​ρων (boards): Σ’ αυ​τά το​πο​θε​τού​νται τα δισ​διά​στα​τα ε​πί​πε​δα υ​φά​σμα​τα.

• Προ​ε​τοι​μα​σί​α ε​πέν​δυ​σης κού​κλας ή κρεμάστρας: Πά​νω σ’ αυ​τές το​πο​θε​τού​νται τα τρισ​διά​στα​τα ενδύματα.
� Ο�λι�κό ή το�πι�κό πλύ�σι�μο (spot cleaning) πραγ�μα�τοποιεί�ται για την α�φαί�ρε�ση λε�κέ�δων και για τον κα�θα�ρι�σμό α�πό κόλ�λες και ενσω�μα�τω�μέ�νες ε�πι�κα�θί�σεις.








